
Tamsa ofrece la gama dimensional Tenaris desde 1/2 hasta 28 pulgadas en tubería de

acero sin costura, así como servicios de valor agregado, almacén y logística a nivel

mundial a través de TenarisNetwork para los clientes que así lo requieran.

* La inspección por Ultrasonido (IU) es un proceso opcional que dependerá de las dimensiones del tubo o de las especificaciones del cliente.

Proceso de Fabricación de Tubería
Laminada en Caliente

1. Acería

2. Laminadores

6. Líneas de Terminación

3. Tratamientos Térmicos

5. Recalcado4. Fabricación de Coples


